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tax (32) 7153029 | Ny zlecenia:  Ecocarbo Sp. z 0.0. Sp.k. do oferty cenowej | Strona: 1 I10s¢ stron: 2

nr 11/2017 ,A” z dnia 23.01.2017
Zleceniodawca: Zaktad Produkcyjny
40-341 Katowice, ul. Janusza Korczaka 76C
Nazwa probki / Nr probki u zleceniodawcy: Wegiel kamienny — Energoret Ekogroszek®
Miejsce pobierania: nie zostalo okre§lone przez klienta
Ocena stanu probki: pozytywna
Data pobrania: | Data dostarczenia: Data wykonania badan: | Badajacy: EL_Jw
- 19.06.2017 21.06.2017
, STAN
ANALIZA OGOLNA
Wyniki
. suchy

Oznaczany Symbol LA analitycznysSfisuchy i bezpopiotowy
T e Metoda badawcza | Jednostka |r a d daf
Wilgo¢ przemijajaca Wex PN-80/G-04511 % = = - -
Wilgoé analityezna wH PN-G-04560:1998 % - 5,84 - =
Wilgo¢ calkowita W, gl;—ZSO/G-(MSll, pkt. % 9,3 - = -
Popiél A PN-G-04560:1998 % 6,2 6,47 o S
Cresci latne v PN-G-04516:1998 % - 33,54 - =
Cieplo spalania Q PN-81/G-04513 kl/kg - 29020 - =
Wartos¢é opalowa Qi PN-81/G-04513 k.]/kg 26730 = - -
Siarka calkowita S: PN-G -04584:2001 % 0,50 0,515 - -

Laboratorium odpowiada wylgeznie za wynik analizy prébki dostarczonej od klienta
Wyniki analiz odnoszq sig wylgeznie do badanej prébki
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci
Klientowi przysluguje prawo do zlozenia skargi/reklamacji na ustugi laboratoryjue w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
Badania nieakredytowane wyrdznione sq kursywq i czcionkg niewyvtluszezong

Zalaeznik nr 1 do I0-DPA-09
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Nr ewidencyjny

prébkis 15/EL_Jw - 1/17

Sprawozdanie z badan ar: 36/EL_Jw —1/2017

i Zamowienie z dnia 21.06.2017
Nr zlecenia: Ecocarbo Sp. z 0.0. Sp.k. do oferty cenowej nr | Strona: 2 Tlo$¢ stron: 2
11/2017 ,,A” z dnia 23.01.2017

Uwagi:

Zgodnie z informacjg od klienta pobrano probke reprezentatywna z populacji generalnej. Probke pobrano zgodnie z PN-90/G-04502.
Celem badania jest sprawdzenie parametrow probki wegla.

Normy PN-80/G-04511, PN-81/G-04513 znajdujace sie w zakresie akredytacji nr AB 688 sa normami wycofanymi bez zastapienia.

Jaworzno, dnia 23.06.2017

(podpis. pieczqtkdbsoby autoryzujgcej sprawo=zdanie)

Data wydania sprawozdania: 23.06.2017

Wystawiajacy sprawozdanie Odbierajacy sprawozdanie

oryginal

kopia

*niepotrzebne usunaé

KONIEC SPRAWOZDANIA
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